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T16NiCr4d

Normativa di riferimento EN 10084

Reference standard EN 10084
Corrispondenze 16CrNid UNI 7846
Comparable standards
Composizione C Mn si Cr Ni Mo
Chemical analysis
A3+.19 .70+ 1.00 < .40 .60+1.00 .80+1.10 -
.
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16CrNi4

Diagramma di rinvenimento Diagramma T.T.T.
Tempering curve L.TT diagram
Rm
°C
Rm

Case-hardened layer

Temperatura di rinvenimento °C TIME
Tempering temperature °C
. . . Quadro: 10 mm Austenitizzazione: 850 °C
Trattamento: su @ 11 mm Tempra: 850 °C olio  Rinvenimento per 2 ore Square: 10 mm Austenitizing: 850 °C
Treatment:on @ 11 mm  Hardening 870 °C oil  Tempering for 2 hours
Diagramma C.C.T.
C.C.I. diagram
w
&
g
Hardness
Cooling
rate
TIME
Dimensione Provini Trattamento Termico Precedente Austenitizzazione
Test block Ric. 650°C 875°C
@=2 L=12 Previous Heat Treatment Austenitizing
Ann. 650 °C 875 °C
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